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Chemické složení měděných předmětů z nitranského pohřebiště v Holešově, okres Kroměříž, bylo 
studováno i v dalším roce archeologického výzkumu. Opět byly sledovány především doprovodné 
stopové prvky mědi, podle nichž lze s velkou pravděpodobností určit provenienci použitého kovu. 
jak ukazují dosavadní výsledky spektrálních analýz kovových předmětů nitranské skupiny z Hole­
šova1 i z jiných lokalit,2, 3 mají tyto předměty v podstatě shodné chemické složení a možno tedy 
předpokládat, že i společný původ.

V tabulce 1 jsou uvedeny výsledky spektrálních analýz v semikvantitativním vyhodnocení těch 
prvků, které jsou pro hodnocení studované problematiky nezbytné. Z tabulky je zřejmé, že analy­
zované předměty byly vyrobeny z mědi vytavené z rudy. Menší obsah cínu (Sn) nasvědčuje tomu, 
že předměty nejsou bronzové, ale že jde o měď znečištěnou doprovodnými prvky, které při techno­
logickém zpracování rudy nebyly dokonale odstraněny. Rovněž i u ostatních prvků bylo zjištěno 
jen menší nebo stopové množství. Nelze tedy pokládat surovinu použitou k výrobě kovových před­
mětů za uměle připravenou slitinu.

Z nejdúležitějších prvků nutno uvést u zkoumaných předmětů především přítomnost stříbra (Ag), 
arzénu (A s), niklu (N i), antimonu (S b ), železa (F e), kobaltu (C o), manganu (M n), zlata (Au), 
u některých předmětů pak výskyt zinku (Zn), olova (Pb) a vizmutu (B i).

Mezi analyzovanými předměty je i zlatá vlasová ozdoba, první nález ze vzácného kovu na této 
lokalitě. Kromě hlavního podílu zlata je v menším množství zastoupeno stříbro a jen nepatrné 
množství některých doprovodných prvků (Pb, Sb, Fe a Mn). Pro srovnání chemického složení skla 
z tohoto i jiných kulturních období byl proveden také spektrální rozbor skleněného korálku. Podle 
obsahu jednotlivých prvků i podle barvy korálku lze usuzovat, že jde o hmotu připravenou ze slou­
čeniny mědi.

Spektrální analýzy měděných předmětů nitranské skupiny v Holešově, okres Kroměříž, potvrzují, 
že surovina použitá k jejich výrobě byla získána ve východní rudné oblasti a podle charakteristic­
kých stopových prvků se nejvíce přibližuje slovenské mědi.

P o z n á m k y :

1 L. Págo Spektrální analýzy měděných předmětů nitranské skupiny z Holešova, okr. Kroměříž, Přehled výzkumů 
1968, str. 1 4 -1 6 , AÚ ČSAV, Brno 1970.

5 A. Točík, Nitrianska skupina, AR XV, 6, 1963, 765.
* L. Págo, Stanovení charakteristických stopových prvků a provenience kovu u měděného předmětu nitranské skupiny 

z Dolního Němčí, okr. Uherské Hradiště, Přehled výzkumů 1968, str 18 — 19, AÚ ČSAV, Brno 1970.

Eine Spektralanalyse der Bronzegegenstände aus dem Gräberfeld der Nitra-Gruppe in Holešov 
(Bez. Krom ěříž). Die chemischen Charakteristika der Bronzegegenstände aus dem Nitra-Gräberfeld 
in Holešov wurden spektrographisch auch im weiteren Forschungsabschnitt verfolgt. Durch Emis­
sions-Spektralanalyse wurden vor allem Spurenelemente untersucht, die eine grosse Bedeutung für 
das Studium der Provenienz des Metalls haben.

Die Analysen zeigen, dass bei der Herstellung von Metallgegenständen der Nitra-Gruppe Kupfer 
verwendet wurde, das dort aus Erz geschmolzen wurde. Bei der Erzeugung wurde kein Zinn (Sn) 
verwendet, es handelt sich also um keine künstlich zubereitete Bronzelegierung. Dem entspricht 
auch die unbedeutende Menge von festgestelltem Zinn, welches ein Begleitelement der Bronze ist. 
Auch die übrigen Elemente, wie z. B. Silber (Ag), Arsen (A s), Nickel (N i), Antimon (S b ), Eisen 
(F e), Kobalt (C o), Mangan (M n) und Gold (Au), die im Grossteil der Gegenstände auftreten, 
sind nur in kleiner Menge oder nur in Spuren vertreten. Zink (Z n), Blei (Pb) und Wismut (B i) 
wurde nur bei einigen Gegenständen festgestellt.

Erstmalig trat in dieser Lokalität auch ein Gegenstand aus Gold auf (Haarschmuck), mit einem 
stärkeren Silbergehalt und kleinen Mengen einiger Begleitelemente (Pb, Sb, Fe und Mn). Für den 
Vergleich des Chemismus von Glasgegenständen aus dieser und anderen Kulturperioden wurde 
eine Spektralanalyse kleiner grüner Glasperlen durchgeführt. Nach dem Gehalt der einzelnen Ele­
mente darf man schliessen, dass die Masse aus einer Kupferverbindung zubereitet wurde.

Die Spektralanalyse der Bronzegegenstände der Nitra-Gruppe aus Holešov zeigt, dass die verwen­
deten Rohstoffe für ihre Erzeugung aus den östlichen Erzlagern gewonnen wurden und die charak­
teristischen Spurenelemente nähern sich am meisten dem slowakischen Kupfer.
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