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SIDLISTt Z DOBY RIMSK:£ UVA.ZAN NAD LITAVOU 

(okr. Vyikov) 

I V A N P E S K A it, AO C S AV B r n o 

(Tab.29) 

Povodl feky Litavy b
r

lo v dobe flmske pomerne huste osfdleno. K cetnym drive registrovanym
nalezistfm z teto oblasti pfibylo v roce 1970 dalsl sfdliste, zjistene pfiblizne pul kilometru severo· 
zapadne od Vilan nad Litavou. Na povrchu pole v trati nPadelky" byJy posbfrany stfepy hrubsf 
i jemnejH, v nekterych pffpadech tuhovane keramiky, zdobene otisky ozubeneho kolecka, hfebenem 
rytymi obloucky, vlnovkami a svazky ryh v sachovnicovitem usporadanf, dulky s nehtovymi vrypy 
ve vodorovnych a svislych fadach, sikmymi, vetvickovite fazenymi zafezy, mffzovanfm, zlabkova­
nfm, pasem rytych, strfdave sikmo srafovanych trojuhelnfku a skupinami plastickych, svisle pro­
tablych vycnellai. Tyto zlomky v ruce robenych nadob, doplnene men§l skupinou zbytlai velkych 
zasobnic a okrajem zesllenym do masfvnfho. nahore melce zlabkovaneho okruzf, prstencovych misek 
a oranzove, nekdy na vnejAf strane cervene natfene a zafezy ozubeneho kolecka zdobene, na kruhu 
vytacene keramiky provincialnfho puvodu, ukazuji, ze sfdliste u Vazan nad Litavou bylo obyvano -
podobne jako nejblizsi, asi 400 m vzdalena sousedni osada u vychodnfho okraje obce Hrusek2 -
pravdepodobne hlavne ve 2. a na pocatku 3. stolett n. I., vyskyt stffpku z nadoby, vyrobene z jem­
neho materialu pomocf hrncffskeho kruhu a ozdobene hiebenem rytou vlnovkou vsak naznacuje, ze 
lokalita byla osfdlena patme i v pozdnl dobe ffmske. 

Poznamky. 

1 S rov. F Kalousek-M. R. Pernicka, Die romerzeltllche Siedlung be! Vlcemilice in Mahren SPFFBU E 1 (1956)
42-44, Abb. 1.

' A Prochbka, Slavkovsko v praveku Vlastiveda moravska. Slavkovsky okres. Bmo 1921, 33, E. Benlnger-H. Frei• 
amg, Die germaniachen Bodenfunde in Miihr en (1933), 17-18. 

Eine Siecllung aus dBT romischen Kaiserzeil bei Va.zany nad Litavou ( Bez. Vyskov). In der Flur 
,,Padelky• nordwestlich von Vazany nad Litavou wurde im Jahre 1970 eine weitere Siedlung ent­
deckt, die wir zu den zahlreichen Fundpliitzen aus der romischen Kaiserzeit einreihen konnen, die
im Flussgebiet der Litava1 verzeichnet wurden. Die geborgenen Scherben von germanischer und
provinzialromischer Keramik stammen, ahnlich wie die Funde aus der benachbarten Siedlung 
Hru§lcy,2 verwiegend aus dem 2. und vom Beginn des 3. Jahrhunderts u. Z .. vereinzelt ist auch des
Bruchstiick eines auf der Topferscheibe hergestellten Gefasses mit Wellenlinienverzierung aus der 
spaten Kaiserzeit aufgefunden. 

SPEKTRALNt ANALYZY 
ULOMKO SKLENENYCH NADOB Z OBDOBf 
STEHOVANf NARODO ZE .ZURANE 

(okr. Brno·venkov) 

L AD I S LA V P A G 0, A D C S A V B r n o 

Prestoze sklo patri. k nejstarsim vytvarnym hmotam cloveka, nebyla jeho podrobnemu vyzkumu 
venovana takova pozornost, jako nap:r. predmetum kovovym. Podobne jako lze pomoci stopovych 
prvku v nekterych kovech urcit pravdepodobny pilvod suroviny, je mozno podrobnym studiem skle­
neneho materialu osvetlit otazku nejen jeho chemickeho slozeni, ale i technologie, organizace vyroby 
a surovinove zakladny. 

Z chemickeho hlediska je sklo tuhy roztok ruznych kovovych kyslicnikii a kremic.itanii v kyslic­
niku kremicitem. Je latkou ciste amorfni. Zakladni surovinou je pisek (v podstate SiO2), ktery 
tvori obvykle 3 dily obsahu, 1 di! pak pripada na zasadite kyslicniky. Pisek vlastne zastupuje 
kyselou slozku, jako alkalicke suroviny byvaji pouzivany vetsinou kyslicnik sodny ( Na2O), draselny 
(K2O), vapenaty (CaO), hlinity (AhO3) a olovnaty (PbO), ktere se p:ridavaji ponejvice ve formc 
uhlicitanu. Sklo se vyrabi tavenim SiO2 vhodne cistoty s uhlicitanem vapenatym (CaCOa) a uhli­
citanem alkalickeho kovu (sodiku nebo drasliku). Vapenata skla sodna maji ponekud nizky bod 
meknuti, na rozdil od skel vapenato-draselnych. Zvysene mnozstvi alkalickych kyslicniku znamena 
i zvyseni tavitelnosti, vyssi obsah vapniku dodava sklu lesk. Specificka hmota je riizna a pohybuje
se v rozmezi od 2,2-6,3 g/cm3, zpravidla kolem 2,5 g/cm3.
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Zhruba mozno sklo rozdelit na vapenate sodne nebo draselne) 
I 

olovnate a specialni. V archeo­
logickych nalezech se vyskytuji nejcasteji skla prvni skupiny, tedy sodno-vapenata. Sklo byva vet­
sinou bezbarve, barevne odsHny se ziskaji piimesi ruznych kyslicniku a soli kovti. Sklo lze barvit 
bud v cele hmote nebo jen na povrchu. Je znamo. ze napf. slouceniny zeleznate barvi sklovinu 
modrozelene, zelezite zlutozelene az cervenohnede, manganate fialove, kobaltnate intenzivne modre, 
chromite zlutozelene, mednate modi'e, nikelnate barvi sodna skla hnede az sede, draselna skla 
modrofialove, slouceniny siry ilute atd. Znalost vyroby ruznobarevneho skla je velmi stareho data 

· a jeho technologie byla take mnohem jednodussi nez technologie cireho skla, objevena az v 1. tisici­
leti pr. n. 1.

Ke stanoveni chemickeho slozeni predlozenych vzorku skla bylo pouzito emisni spektralni ana­
lyzy. Semikvantitativni odhad obsahu jednotlivych prvku by] proveden podle intenzity spektralnich 
far. Pro porovnani vysledku byla analyza provedena i pomoci pochodiioveho vyboje. Spektralni 
analyza se vsak ukazala pri tomto stanoveni pro nektere prvky jako vyhodnejsi a presnejsi. K roz­
boru byly vybrany dva vzorky skel, nalezene w II. hrobe na Zurani, v katastru obce Podoli, okres 
Brno-venkov. Pri archeologickem vyzkumu by lo zjisteno, ze hrob byl v minulosti jiz porusen. 
Ulomky skla pochazeji ze sklenenych nadob a jsou barvy olivove zelene a tmavomodre. Pochazeji 
nejpravdepodobneji z konce 5. stoleti n. l., tedy z obdobi stehovani narodu.1 

Predloiene vzorky nebyly na povrchu zkorodovany, takze bylo mozno provest analyzu skleneneho 
jadra primo. Korozni vrstvy mivaji obvykle odlisne chemicke slozeni v dusledku pfemeny nebo vy­
luhovani nekterych prvku ucinkem vlivu prostredi (napr. sodik a vapnik). Vysledky spektralni 
analyzy v polokvantitativnim vyhodnoceni obsahu jednotlivych prvku jsou uvedeny v nasledujici 
tabulce: 

Spektralni analyzy {ilomku barevnych skel 

Vzorek Podstatne mnozstvi Podfadne Vedlejsi Stopove Problematicky mnozstvl mnozstvi mnozstvi skla > 10 %
> 1 %-0,1 % 0,1-0,01 % <0,Ql % 

vyskyt 

C:.� Na, Fe, Cr, Cu, Dy, 
zlute Si 

Mg, A._11 J1.!i 
Ti, B Nb, P, Pb, -

V, Ta 

Ca, Na, Cu, Ti, Mn, B, Bi, Cr, Dy, 
modre Si Fe, Mg, Al Co, Pb, Sb Nb, Li, P, Ni 

···· · · 

I V, Ta

Poznamka: 
Podlrzene prvky celou carou piedstavujl v dane skupine relativne vyssi obsah, prvky podtriene pi'erusovanou carou 

udavajl relativne nizsi obsah. Znacka > znamen:i vys!il nez udane c'!slo, znacka < nizsl nez udanc c!slo. 

Z tabulky je zrejme, ze jde o typicke sodno-vapenate sklo, kde krome hlavniho podilu kremiku je 
nejvice zastoupen sodik a vapnik. Zelezo (Fe), hofcik (Mg), hlinik (Al) a mangan (Mn) u skla 
zluteho mozno povaiovat za prvky, ktere se dostaly do hmoty pfi jeji vyrobe, at jiz s piskem, va­
pencem ( Fe, Mg a Al) nebo s dfevenym popelem (Mn). Ostatni prvky se vyskytuji jen v mensim 
nebo stopovem mnozstvi. Olivove zluta barva skla mohla tedy vzniknout predevsim slouceninami 
zelezitymi. U modreho skla se v hlavnich podilech obsazenych prvku vyskytuje mimo jine i mecl, 
ktere bylo s nejvetsi pravdepodobnosti pouzito i k obarveni skla na modro. V nepatrnem mnoistvi 
se vyskytuje i kobalt (Co), nelze vsak fici, ze by by! umyslne pridavan jako barvici pfisada. Kobalt 
(Co), olovo (Pb), antimon (Sb) a problematicky nikl (Ni) se mohly dostat do suroviny pravde­
podobne s medi, jako jeji doprovodne stopove prvky. 
· 

Otazka barveni antickych i pozdejsich skel je stale predmetem zkoumani. Jako zaklad pro modrou 
barvu povazuje W. Geilmann2 kobalt, v rozporu s B. Neumannem,3 ktery toto zbarveni pfisuzuje 
obsahu medi. Barveni modrych skel v urcitych obdobich je tedy sporne. Rovnei i nektere nazory, 
napi'. ze skla z rimskeho obdobi nalezena ve stredni a vychodni Evrope byla importovana ze zapadu, 
je nutno provefit. Archeologicke nalezy ve vychodni oblasti dokazuji, ze zde byly jiz v dobe roz­
kvetu vyroby rimskeho skla dilny vyrabejici sklo, ktere se svym chemickym slozenim velmi podoba 
sklum ze stejneho obdobi, pochazejicim z nektere z evropskych zemi.4 

Zaverem mozno shrnout, ze analyzovane vzorky barevnych ulomku sklenenych nadob z hrobu c. II 
ze Zurane, okr. Brno-venkov, jsou kremicita sodno-vapenata skla, u nichz bylo iluteho zabarveni 
docileno pravdepodobne zelezitou slouceninou, u modreho skla bylo pouzito soli mediiatych. I kdyi 
mensi mnozstvi kobaltu by mohlo vest k domnence, ze k barveni skla bylo pouzito i slouceniny 
kobaltnate, zda se podle obsahu medi pravdepodobnejsi, ze kobalt by] pouze jejim doprovodnym 
prvkem. K vy:reseni tohoto problemu bylo by treba provest srovnani s analyzami vetsiho poctu 
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vzorku ze stejneho i z ruznych kulturnich obdobi a take i z niznych oblasti. Ani sledovani nekterych 
fyzikalnich vlastnosti skla, p:rip. i rentgenograficky vyzkum, nelze pri celkovem hodnoceni tohoto 
materialu podceiiovat. 

Poznarnky: 
1 J. Poulik, Jizni Morava, zeme davnych Slovanii, Brno 1948-1950, str. 42-45, obr. 86.
2 W. Geilmann, Beitrage zur Kenntnis alter Glaser. Kobalt als Farbungsmittel. Glas!. Berichte, 1928, 4, 18fi.
0 B. Neumann, Antike Glaser, ihre Zusammensetzung und Farbung, Zts. angew. Chemie, 1925, 38, str. 862. Tyz, 

Antike Glaser, ihre Zusammensetzung und Fii.rbung, Zts. angew. Chemie, 1929, 42, str. 835. 
1 M. A. Bezborodov, Isledovanije stekol iz steklodelatelnoj masterskoj Ill-IV vv. n. e U s. Komarov, Materiali i

duslidzennja z archeologii Prikarpattja i Volini. 1964, sv. 5, str. 81-85. 

Spektralanalyse der Bruchstiicke von Gla:sgefassen aus der Volkerwa11denmgszeit aus Zuraii ( Bez. 
Brno-venkov). Der chemischen oder Spektralanalyse von Glas wurde bisher nicht die gleiche Auf­
merksamkeit gewidmet, wie z. B. einer solchen der Metallgegenstande. Das eingehende Studium 
des Glasmaterials aus verschiedenen Kulturperioden hilft nicht nur die Zusammensetzung des Glases 
zu kliiren, sondern auch die Rohstoffquellen, Technologie und gegebenenfalls die Organisierung der 
Erzeugung zu ermitteln. Fur die Feststellung der chemischen Zusammensetzung der Bruchstiicke 
aus Zuran wurde die Emissionsspektrafanalyse und die Fackelentladung angewendet. Die semi­
quantitative Schiitzung der einzelnen Elemente wurde je nach der Intensitiit der Spektrallinien 
durchgefiihrt. 

Fiir die Analyse wurden Stiickchen von dunkelblauem und olivgriinem Glas verwendet. Das Vor­
handensein mancher Elemente hat Einfluss auf die Farbschattierung der Glasgegenstiinde. Blaue 
Farbe kann z. B. durch das Vorhandensein von Kupfer oder Kobalt erzeugt werden. Nach dem 
Gehalt der einzelnen Elemente kann beurteilt werden, class es sich hier um Natrium-Kalk-Glas 
handelt. Das blaue Glas wurde bei der Erzeugung anscheinend mit Kupfer gefiirbt, welches in 
grosserer Menge vorhanden ist, die gelbe Farbe konnte durch Beimischung van Eisen oder gegebe­
nenfalls anderen Elementen entstanden sein. Bei der Spektralanalyse ist es notwendig, vorerst ev. 
Korrosionsschichten zu entfernen, weil sie gewohnlich eine abweichende chemische Zusammen­
setzung vom sog. Glaskern aufweisen, die infolge Freimachung oder Auslaugung mandier Elemente 
durch Einfluss der Bodenkorrosion entsteht. Da die chemische Zusammensetzung des Glases fur 
die einzelnen Zeitperioden charakteristisch ist, ware es angezeigt dieser Problematik mehr Auf­
merksamkeit zu widmen. 

VOR.LAUFIGER BER CHT 
OBER DIE ERGEBNISSE DER SIEBZEHNTEN 
FORSCHUN'GSSAJiSON IN MXKULC!CE 

(Bu.:, Hodo nim) 

Z D E N £ K K L A N I C A, A 'I) C S AV B r n o 

(Taf. 30-37) 

Der grossmahrische Burgwall "Vaiy" bei Mikulcice und das ausgedehnte Areal in dessen Um­
gebung wurde im Jahre 1970 an hinf Stellen untenucht. (lForschungs e.iter: Univ. Prof. Dr. J. Pou­
Hk, DrSc., Vertreter des Forschungsleiters Dr. Z Klanica). Die grosste Aufmerksamkeit konz.en­
trierte sich au£ die Untersuchungen der Akropo.is. obgleich weitere Abdeckungen in der Waldlichte 
nordlich der VI. Kirchie sehr intercssante Ergebnisse brachten. 

Im Jahre 1970 wurde die Flache im Raume :&wischen der Basilika. und den Resten des Walles 
abgedeckt. In der dunklen lehmigen Schichte, die stark :nit Mortel, kleinen Steinen mlld zmhlreichen 
Ziegelbruchstikken vermrncht war, lag in 65 cm Tiefe unter dem heutigen Niveau das Sandstein­
kapitell einer Saule. Es ist 35 cm hoch, die Breite des oberen TeHes loetriigt 55 cm. Die einfache 
Profilierung ist betont du eh unr<cgelmassig eingravierte Linien, die Obexflache iist stark heschiidigt 
lEinige Meter siidlich von diesem Kapitell £and sich in 35 cm Tiefe unter der heutigen Oberflache 
m der dunklen lehmigen Schiclhte mit kleinen Steinen und Mortebtiickchen das Brochstiick eines 
walzenformigen Fragments aus behauenem ,.md gegliittetcm Sandstein. Im vorderen Teil ist ein 
sechszackiger Stern in einem Ring ein.geschnitten. 
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